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1. Specifikace vyrobku ;
Zadavatel - frma METRIE spol. s r.o., Moravi¢anska 20/19, 789 83 Lostice, Ceska
republika pozadal o testovani vyrobku:

Tabulka 1.1: Identifikace vzorku:

s es

Evidencni islo ITC, oznageni vzorku, popis, foto

Drevéné kostky, hranoly a kole¢ka
vzorek ITC: HS 24119

materialy: bukpvé di'evo pfirodni, bez laku
hnédy karton z vinité lepenky, papirovy &titek, privodni list

VARIANTY BALENI pro déti od 3 let (obsahuji malé &asti)

Stavebnice 118 ks - Sada dievénych kostek, 8 velikosti
obsah:

17,5 x 17,5 x 17,5 (42ks) 35 x 35 x 17,5 (12ks)
35x 17,5 x 17,5 (20ks) 70 x 35 x 17,5 (10ks)
70 x 17,5 x 17,5 (12ks) 105 x 35 x 17,5 (8ks)
105 x 17,5 x 17,5 (10ks) 105 x 70 x 17,5 (4ks)

doporuceny vék: 3+, malé ¢asti

Baleni difevénych kostek 17 x 17, 100 ks/ 500 ks
rozméry: 17,5 x 17,5 x 17,5 mm

doporuceny vék: 3+, malé ¢asti

Baleni difevénych kostek 20 x 20, 240 ks/ 1520 ks
rozméry: 20 x 20 x 20 mm . ' "»; A,

doporuceny vék: 3+, malé ¢asti Eu \ } }
! oy B
s

-

Baleni difevénych hranolkti 35 x 17, 250 ks
rozméry: 35 x 17,5 x 17,5 mm

doporuceny vék: 3+, malé ¢asti ;;3

Tento zavérecny protokol smi byt bez pisemného souhlasu predstavitele ITC reprodukovén pouze vcelku
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VARIANTY BALENI pro déti od 1 roku
Baleni difevénych hranolka 35 x 35, 125 ks
rozméry: 35 x 35 x 17,5 mm , N
doporuceny vék: 1+ P ;v . i i

Ay ‘

s -
Baleni difevénych kolecek 4 cm, 20 ks
rozmery: 40 mm x 12,5 mm ‘ e

doporuceny vék: 1+

Baleni dfevénych hranolti 70 x 17, 125 ks
rozmeéry: 70 x 17,5 x 17,5 mm

doporuceny vék: 1+

Baleni dfevénych hranoli 70 x 35, 60 ks
rozméry: 70 x 35 x 17,5 mm

doporuéeny vék: 1+

Baleni dfevénych hranolt 105 x 17, 75 ks
rozméry: 105 x 17,5 x 17,5 mm

doporuceny veék: 1+

Baleni dfevénych hranoli 105 x 35, 36 ks
rozméry: 105 x 35 x 17,5 mm

doporuéeny vek: 1+

Baleni dfevénych hranold 105 x 70, 18 ks
rozméry: 105 x 70 x 17,5 mm

doporuéeny vék: 1+

Tento zavérecny protokol smi byt bez pisemného souhlasu predstavitele ITC reprodukovéan pouze vcelku
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2. Shoda viastnosti vyrobku s ur¢enymi predpisy
2.1. Uréené predpisy

Tabulka 2.1.1 Pro posouzeni byly vyuZity nasledujici predpisy:

Dokument

CSN EN 71-1+A1:2019 | Bezpeé&nost hradek — Cast 1: Mechanické a fyzikalni viastnosti

CSN EN 71-2:2021 Bezpe&nost hradek — Cast 2: Hoflavost

CSN EN 71-3+A1:2021 | Bezpeénost hradek — Cast 3: Migrace urgitych prvk

2.2. Misto a rozsah odbéru vzorku
Vzorky byly dodany zadavatelem dle instrukci Institutu pro testovani a certifikaci, a.s., Zlin.

2.3. Misto a termin provedeni zkousek
Zkousky stanovenych vlastnosti byly provedeny v akreditované laboratofi & 1004 Institutu
pro testovani a certifikaci, a.s., Zlin v pribéhu 9-10/2024.

2.4. Vysledky zkouSek a porovnani s poZadavky
Tabulka 2.4.1.1 Mechanické a fyzikalni viastnosti dle CSN EN 71-1+A1:2019
Vyrobky pro déti od 3 let

Elanek : i i ) Hodnoceni
normy Hodnoceny aspekt bezpeénosti hracky Vyrobky pro déti
od 3 let
4.1 Cistota materiald '
4.7 Hrany \'
4.8 Hroty a kovové draty \
5.1 Hragky uréené détem mladSim 36 mésicll — obecné pozadavky n/a
5.8 Tvar a velikost urcitych hracek n/a
6. Obaly \Y
7.1 Varovani a navody k pouziti - véeobecné \
7.2 Hracky, které nejsou uréeny détem mlad$im 36 mésicl Vv

V - vyhovuje poZadavkium, n/a — neaplikovano

Pozn.: jedna se o sady a baleni obsahujici malé ¢asti, tedy nasledujici kostky a hranoly, které se celé vejdou do
vélce (8.2), konkrétné rozméry: 17,5 x 17,5 x 17,5 mm; 20 x 20 x 20 mm; 35x 17,5x 17,5 mm

Vysledky posouzeni jsou uvedeny v dokumentu D3 — viz kapitola 4.

Tento zavérecny protokol smi byt bez pisemného souhlasu predstavitele ITC reprodukovéan pouze vecelku
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Tabulka 2.4.1.2 Mechanické a fyzikéini viastnosti dle CSN EN 71-1+A1:2019
Vyrobky pro déti od 1 roku
Elanek ) e eIl
Hodnoceny aspekt bezpeénosti hracky Vyrobky pro déti
normy od 1 roku
4.1 Cistota materialt '
4.7 Hrany \")
4.8 Hroty a kovové draty \Y
5.1 Hracky uréené détem mlad$im 36 mésicli — obecné pozadavky Vv
5.8 Tvar a velikost urcitych hracek n/a
6. Obaly \
7.1 Varovani a navody k pouziti - véeobecné \"
7.2 Hracky, které nejsou ur¢eny détem mlad$im 36 meésicl n/a

V - vyhovuje pozadavkim, n/a — neaplikovano
Pozn. Neobsahuji ,malé ¢asti”, tedy kostky a hranolky o rozmérech 17,5 x 17,5 x 17,5 mm; 20 x 20 x 20 mm;
35x17,5x 17,56 mm

Vysledky posouzeni jsou uvedeny v dokumentu D3 — viz kapitola 4.

Tabulka 2.4.2 Hoflavost dle CSN EN 71-2:2021

SLnEk Hodnoceny aspekt bezpeénosti hracky Hodnoceni
normy
41 V8eobecné (nepfitomnost nitroceluldzy ¢i jiného obdobné hotlavého Vv
) materialu)
4.2 Vousy, kniry, paruky n/a
4.3 Kostymy n/a
4.4 Hracky, do kterych dité vstupuje n/a
4.5 Vycpané mékké hracky n/a

V - vyhovuje poZzadavkim, n/a - neaplikovano
Vysledky posouzeni jsou uvedeny v dokumentu D3 — viz kapitola 4.

Tento zavérecny protokol smi byt bez pisemného souhlasu predstavitele ITC reprodukovéan pouze vcelku
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Migracni limit

Zjisténa hodnota (mg/kg) 9)

(mglkg)
Prvek HS 24090
kategorie Il 3) dfevéné hranolky (buk)
hlinik (Al) 28 130 <250
antimon (Sb) 560 < 0,50
arsen (As) 47 < 0,50
baryum (Ba) 18 750 <250
bor (B) 15 000 <15,0
kadmium (Cd) 17 <0,20
chrom celk. (Cr) - <0,50
chrom |1l (Cr') ) 460 < 0,50
chrom VI (CrV}) 0,053 0,005
kobalt (Co) 130 <0,50
méd (Cu) 7700 <50
olovo (Pb) 23 < 0,50
mangan (Mn) 15 000 108,0
rtut’ (Hg) 94 <0,50
nikl (Ni) 930 <1,0
selen (Se) 460 < 0,50
stroncium (Sr) 56 000 < 25,0
cin celkovy (Sn) 180 000 <0,20
org.cin (Sn org.)°) 12 < 0,20
zinek (Zn) 46 000 < 25,0

a) Limitni hodnoty podle CSN EN 71-3+A1:2021 pro material hracek kategorie lll - seskrabnutelné materiély

b) Splnéni limitni hodnoty je dano hodnotou celkového obsahu chromu ve vzorku

¢) Splnéni limitni hodnoty je dano hodnotou celkového obsahu cinu ve vzorku

d) Symbolem ,<" je oznacovéan detekéni limit metody

Vysledky zkou$ek jsou uvedeny v dokumentu D2 — viz kapitola 4.

3. Zavér

PredloZené vzorky (specifikované v Tabulce 1.1) vyhovuji poZzadavkim piedpist uvedenym

v Tabulce 2.1.1

4. Seznam podkladi

D1 Zadost &. 353302085 ze dne 17.9.2024
D2 Protokol akreditované laboratore €.j. 353302085/01 ze dne 14.10.2024

D3 Zaznam z posouzeni ¢€.j. 353302085 ze dne 16.10.2024
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